
ReViCal   Liner®

Bioactief, lichthardend 
ondervulmateriaal 

(beschermende voering) 
met MTA-vulling
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Vitaliteit behouden, ook van diep beschadigde tanden, is een van de belangrijkste doelstellingen van de 
moderne tandheelkunde. Daarom kan bij diepe caviteiten met een ondervulling (liner) en tegelijkertijd met 
een indirecte pulpa-afdekking de tand worden gestimuleerd om hard weefsel (tertiair dentine) aan te maken. 
 
De pulpa bestaat uit een los weefsel met speciale cellen, de odontoblasten, die zich in de buitenste laag 
van de pulpa vlakbij het dentine bevinden. De odontoblasten scheiden het dentine af en de kegels van de 
odontoblasten (Tomes-vezels) vormen de dentinetubuli [1]. Er is een primair, secundair en tertiair dentine. 
Terwijl het primaire dentine een regulier dentine is dat vóór de tanderuptie wordt gevormd, wordt het secun-
daire dentine levenslang gevormd. Anderzijds is tertiair dentine een onregelmatig dentine dat ontstaat als 
gevolg van uitwendige irritaties, zoals cariës, bacteriële toxinen of een caviteitspreparatie. Als de dentine-
tubuli bloot komen te liggen door dergelijke irritaties en ingrepen, worden de dentinevormende odontoblasten 
beschadigd of vernietigd en kunnen ontstekingen ontstaan. Als reactie op dergelijke irritaties wordt door de 
odontoblasten of odontoblast-achtige cellen reactietandine en herstellend dentine (fibrodentine, osteoden-
tine) aangemaakt als specifieke vormen van tertiair dentine. Vernietigde odontoblasten worden vervangen 
door fibroblast-achtige cellen, die een collageenmatrix vormen. Deze collageenmatrix wordt vervolgens ge-
mineraliseerd en resulteert in een nieuw geheel van hard weefsel ("hard tissue-bridge"). 
 
MTA, Mineral-Trioxid-Aggregate, is een gemodificeerd portlandcement met een hoge vloeibaarheid, dat al 
in de jaren 1990 werd onderzocht aan de Universiteit van Loma Linda, VS, door Mahmoud Torabinejad voor 
tandheelkundige toepassingen en endodontie [2]. Het is een populair alternatief voor calciumhydroxide ge-
worden en de laatste jaren werd het in talloze onderzoeken gebruikt als pulpa-afdekmateriaal. De chemische, 
fysische, antibacteriële eigenschappen en de biocompatibiliteit bleken uitstekend te zijn [3], [4], [5]. 
 
Om de nadelen van gemakkelijk oplosbaar en langdurige uitharding van een zelfhardend poeder/vloeistof-
systeem te compenseren, werd een met hars gemodificeerde MTA ontwikkeld, die bijna onoplosbaar en 
lichtuithardbaar is. 
 
Waarin verschilt ReViCal ® Liner van ReViCal ® wat betreft indicatie? 
 
ReViCal ® Liner is een bioactieve, lichthardende liner met MTA-vulling en een hoge compressie- en flexie-
sterkte (zie afbeeldingen), die tegelijkertijd dienst doet als pulp capping materiaal voor indirecte (Cp) pulp 
capping. 
 
Voordat de ondervulling wordt aangebracht, wordt een (zelfetsend) glazuur/tentinelijm met hoge adhesie-
sterkte op de geprepareerde caviteitsbasis aangebracht en met licht uitgehard. Vervolgens wordt de Re-
ViCal ® Liner aangebracht en licht uitgehard, gevolgd door een definitieve vulbehandeling in deze sessie 
met commerciële composieten. 
 
ReViCal ® is daarentegen een bioactief, met lichthardend materiaal versterkt pulpa-afdekmateriaal met MTA-
vulling dat is geïndiceerd voor directe (P) en indirecte (Cp) pulpa-afdekking. 
 
Na het nauwkeurig aanbrengen van ReViCal ® wordt het licht uitgehard. Vervolgens wordt een (zelfetsend) 
glazuur/tandpasta adhesief met hoge adhesiesterkte op de caviteitsbasis aangebracht en met licht uitgehard. 
De definitieve vulbehandeling met composieten kan dan direct in deze sessie worden uitgevoerd. 
 
 
 
 
Stappen: 
 
 
 
 
 
In het geval van een voering en indirecte pulpafdekking wordt de pulp niet geopend. Selectief in de buurt 
van pulpa geïnfecteerd (carieus) dentine kan worden weggelaten om een pulpexpositie te voorkomen [3], 
[6]. 
 
                                                     Na het aanbrengen van een glazuur/ 
                                                     tandpasta wordt ReViCal ® Liner 
                                                     rechtstreeks op de basis van de caviteit 
                                                     aangebracht ("Base-Liner"). 
 
 
 
                                                                     Hierdoor ontstaat een harde 
                                                                     weefselbrug ("dentinebrug"). 
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ReViCal ® Liner bestaat uit calciumoxide en calciumsilicaat 
op een chemische MTA basis. Door de waterige componenten 
in het dentinevocht wordt de MTA-Filler gehydrateerd na het 
aanbrengen van de ReViCal ® Liner [7]. 
 
 
Er vindt een uitwisseling van ionen plaats, omdat ReViCal ® 
Liner Ca2+- en OH--ionen afgeeft. De pH-waarde steeg 
plaatselijk op ongeveer pH 12. 
 
 
 
Vanwege deze hoge alkalische pH-waarde en bovendien 
de natuurlijke gradiënt tussen binnenste en buitenste 
celmembraan en dus het membraanpotentiaal verstoord. 
Daardoor worden het celmetabolisme, de celgroei en de 
celdeling verhinderd en wordt celdood geïnduceerd. 
Op deze manier werkt ReViCal ® Liner in hoge mate 
bacteriedodend. 
 
 
 
Het gehydrateerde calciumsilicaat en de vrijgekomen 
Ca2+-ionen uit calciumsilicaat zetten fosfaationen vrij, 
die resulteren in de vorming van hydroxyapatiet. Uiteindelijk 
wordt uit amorf calciumfosfaat een verkoold hydroxyapatiet 
gevormd [6], en op deze manier wordt tertiair dentine 
gevormd als barrière en biologische bescherming 
van de pulpa ("hard tissue bridge", "dentine-brug"). 
 
 
 
Voor het aanbrengen van een ondervulmateriaal wordt de caviteit voorbehandeld met een glazuur/tandpa-
sta-lijm (bijv. het zelfetsende FANTESTIC ® UniversalBond). Vervolgens wordt ReViCal ® Liner aangebracht 
als ondervulling (liner) en tegelijkertijd als indirecte pulp capping en lichtuithardend (zie de R-dental folder 
Productnavigatie - Tandheelkundige behandelprocedures - oplossingen). Dan kan de vulbehandeling met 
commerciële composieten meteen in deze sessie worden uitgevoerd. 
 
De prestatie parameters van ReViCal ® Liner worden hieronder weergegeven: 
 
Dichtheid (20 °C):                                               1,88 g/cm3 
Aanbevolen lichte polymerisatietijd:                   ~ 40 s 
Diepte van uitharding (licht voor 40 s):               > 1 mm 
Druksterkte:                                                         > 160 MPa 
Buigsterkte:                                                         76 MPa 
Afgifte van calcium:                                            204 μg/cm2 
pH-waarde:                                                         over 12 
 
Prestatieparameter druksterkte 
 
Met een druksterkte van meer dan 160 MPa biedt ReViCal ® Liner 
een veilige bescherming tegen mechanische invloeden en een zeer 
goede basis voor composieten die erboven worden aangebracht 
voor een definitieve vulling. Ter vergelijking: de druksterkte van 
ReViCal ® en de gedocumenteerde druksterkte van 
TheraCal LC, Bisco, VS, weergegeven. 
 
Prestatieparameter buigsterkte 
 
Met een hoge buigsterkte van 76 MPa biedt 
ReViCal ® Liner een zeer veilige sterkte. 
Ter vergelijking wordt de buigsterkte van 
ReViCal ® en de gedocumenteerde 
buigsterkte van het pulpafdekmateriaal 
TheraCal LC, Bisco, VS, getoond. 30
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Prestatieparameter calciumvrijgave 
 
Als gevolg van het vrijkomen van calcium uit het pulpa-afdekmateriaal 
wordt de tand gestimuleerd om geïnduceerd tertiair dentine aan te maken 
als beschermende barrière. Tertiair dentine is veel harder dan primair en 
secundair dentine en daardoor ontstaat er een biologische bescherming 
van de pulpa. Ter vergelijking wordt de druksterkte van de pulpdek- 
materialen ReViCal ® en TheraCal LC, Bisco, VS, worden getoond. 
 
Prestatieparameter pH-waarde 
 
Enerzijds heeft de hoge alkalische pH-waarde 
van ongeveer 12 een bacteriedodende functie; 
celgroei en celproliferatie van micro- 
organismen worden voorkomen. 
 
Bovendien stimuleert het alkalische milieu 
de zelfgenezing van de pulp. Pas na een 
periode van enkele weken neutraliseert 
de waarde zichzelf geleidelijk weer. 
 
 
Voordelen in een oogopslag: 
 
ReViCal ® Liner biedt u 
 
• een bioactieve, lichthardende MTA-liner en indirect pulpa-afdekmateriaal, 
  die de tand door zijn bioactiviteit stimuleerde om in één keer geïnduceerd tertiair dentine aan te maken, 
• een sterk bacteriedodend effect (zie grafiek) vanwege de hoge pH-waarde van ongeveer 12, 
• een uitstekende hechting van ReViCal ® Liner op het eerder aangebrachte lijmsysteem 
  en de commerciële composieten bij een bepaalde vulbehandeling, 
• een zeer hoge buigsterkte (zie grafiek, vergelijk TheraCal LC), 
• een zeer hoge druksterkte van 160 MPa (zie grafiek, vergelijk TheraCal LC), 
• een gebruiksklaar applicatiesysteem in een handige spuit van 1 g, 
• nauwkeurig en eenvoudig aan te brengen dankzij de bijgeleverde fijne aanbrengcanules, 
• een nauwkeurige toepassing, ook in diepe holtes, vanwege de thixotrope eigenschap, 
• een veilige polymerisatie- en uithardingsdiepte met voorgeschreven lichtuitharding en 
• een behandeling op kantoor in één sessie en een radiopaak materiaal voor een effectieve controle. 
 
ReViCal ® Liner moet afgesloten worden bewaard bij 2 °C - 8 °C (36 °F - 46 °F) en pas na de eerste toe-
passing (om condensatievocht te voorkomen) bij 19 °C - 25 °C (66 °F - 77 °F). 
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Bestelinformatie: 
 
Beschrijving:                        Inhoud: 
ReViCal ® Liner                       1 spuit à 1 g + 12 applicatie canules                                   RVC1005 
ReViCal ® Liner                       2 spuiten à 1 g (2 g) + 24 applicatie canules                      RVC1010 
 
*   ReViCal is een geregistreerd handelsmerk van R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. 
    Productwijzigingen en fouten voorbehouden. 
    © R-dental Dentalerzeugnisse GmbH 2023. Alle rechten voorbehouden. V 08/2023. 
 
Meer producten, informatie en R-dental catalogus (paper-app ®): 
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg • Deutschland 
T  +49 (0)40-30707073-0  •  F  +49 (0)40-30707073-73  •  E  info@r-dental.com  •  I  www.r-dental.com
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